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25. 为了探究食盐水对铁钉锈蚀速率的影响，小科设计并完成了如图所示的家庭小实验(装置气

密性良好),很快看到实验现象。

(1) 请推测该实验一段时间后导管中红墨水的移动情况，并解释你推测的理由。 ▲ 。

(2)小江认为小科的实验不足以说明食盐水能加快铁钉的锈蚀速率，请在小科实验的基础上

完善此实验方案。 ▲ 。

(3) 小柯通过查阅资料知道： I.与铁制品接触的溶液中自由移动离子的浓度越大，铁制品

锈蚀的越严重；II.一般酸碱盐溶于水都会发生电离，氯化钠电离时会生成钠离子与氯离

子，所以在食盐水中铁钉锈蚀的快。在下列给出的厨房常见液体中能加快铁制品锈蚀的

有 ▲ (填序号，可多选) 。

①苏打水 ②蔗糖水  ③食醋  ④蒸馏水

红昼水
温

度
计

温度计带刻度的导管
苹果泥

果胶酶矿泉水瓶一

果胶酶 和苹果
泥混合 果汁

铁钉 恒温水

30mL食盐水
甲 乙 丙

第 25题图 第 26题图

26. 植物细胞壁的化学成分主要是果胶和纤维素，果胶酶能够水解果胶。工业生产果汁时，常常

利用果胶酶处理果泥，以提高果汁产量。为了探究温度对果胶酶催化效率的影响，某科学兴

趣小组进行如下实验。

①将2ml果胶酶与 20g苹果泥分装于不同的试管，在10℃水浴中恒温处理10分钟(如图甲);

②将步骤①处理后的果胶酶和苹果泥混合，再次在10℃水浴中恒温处理10分钟(如图乙) ;

③将步骤②处理后的混合物进行过滤，收集滤液，测量果汁量(如图丙) ;

④在不同温度条件下重复以上实验步骤，并记录相同时间的果汁量，结果如下表：

温度/℃ 10 20 30 40 50 60 70 80

相同时间的果汁量/mL 1 18 1513 25 15 12 10

(1) 本实验是通过_ ▲ _来反映不同温度下果胶酶催化效率的。

(2) 设置实验步骤①的目的是_ ▲ 。

(3) 通过以上实验能不能确定果胶酶的最适温度?如果不能，请设计出进一步探究果胶酶的

▲ 。最适温度的实验方案。

27.小科学习了电功率知识后，在家中找来了一个标有额定电压为“6V”的小灯泡，为了测定该小

灯泡的额定功率，他在学校实验室借了相关器材，并进行了如下实验，已知电源电压恒为 8V。

甲 乙
第 27题图

(1) 小科在实际操作中发现灯泡很暗，电流表和电压表示数均很小， 无论怎样移动滑片，两

电表的示数几乎不变，你认为出现此现象的原因可能是 ▲ 。
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